大部分都是用的重复结构单元

PE            聚乙烯           [image: image1.bmp]
PP            聚丙烯          [image: image2.bmp]
PS           聚苯乙烯         [image: image3.bmp]
PVC         聚氯乙稀         [image: image4.bmp]
EVA         乙烯－乙酸乙烯酯共聚物       没找到，找到的补充一下[image: image5.png]—o—c-¢ N
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PVA         聚乙烯醇            [image: image6.bmp]
PTFE       聚四氯乙烯           [image: image7.bmp]
PMMA(PMA)聚丙烯酸甲酯         [image: image8.bmp]
POM       聚甲醛                   [image: image9.bmp]
PC         聚碳酸酯                
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PA-mn      尼龙mn    参考尼龙66吧，画不好，老师课上做了笔记的就知道^_^
PET      聚对苯二甲酸乙二醇酯   
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PI         聚酰亚胺         [image: image12.jpg]N—Ar 3




NR        天然橡胶    顺式和反式1，4－聚异戊二烯  

[image: image13.bmp]
BR      顺式1，4－聚丁二烯        [image: image14.bmp]
SBR     丁苯橡胶      
EP       环氧树脂      
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PF       酚醛树脂

UP       不饱和聚酯

